Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Nazev subjektu: Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Nazev objektu: Stavebni zkusSebna Zlin

Cislo akreditovaného objektu: 1007.1

Osvédceni o akreditaci €.: 496/2025

Oblast akreditace: Zkusebni laborator — CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Aktualizovano dne: 1. 10. 2025

Pracovisté zkuSebni laboratore:

1. Stavebni zkuSebna K Cihelné 304, Louky, 763 02 Zlin
2. Stavebni zkuSebna tfida Tomase Bati 5264, 760 01 Zlin
Zkousky:
Poradové Presny niazev Identifikace Piedmét zkousk Stupné
dislo! zkusebniho postupu / metody zkusebniho postupu / metody? redmet zZkousky volnosti’
1 ZkousKky tepelné techniky

1.1' | Stanoveni tepelného ISO 8302 Stavebni materialy, A, D
odporu, soucinitele stavebni vyrobky, stavebni
prostupu tepla, soucinitele konstrukce
tepelné vodivosti metodou
chranéné teplé desky

1.2! | Stanoveni tepelného CSN EN 12664; Suché a vlhké vyrobky A,D
odporu, soucinitele CSN EN 1946-2 o stiednim a nizkém
prostupu tepla, soucinitele tepelném odporu
tepelné vodivosti metodou
chranéné teplé desky

1.3' | Stanoveni tepelného CSN EN 12667; Vyrobky o vysokém A,D
odporu, soucinitele CSN EN 1946-2 a sttednim tepelném
prostupu tepla, soucinitele odporu
tepelné vodivosti metodou
chranéné teplé desky

1.4" | Stanoveni tepelného CSN EN 12939 Vyrobky s velkou A,D
odporu, soucinitele tloustkou o vysokém
prostupu tepla, soucinitele a stfednim tepelném
tepelné vodivosti metodou odporu
chranéné teplé desky

1.5' | Stanoveni souéinitele Sklo ve stavebnictvi A,D
prostupu tepla

- vypoctem CSN EN 673;
- Zkouskou 1SO 10291,
CSN EN 674
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Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Y volnosti®
1.6' | Stanoveni tepelného SZ-23-01 Stavebni vyrobky A, D

odporu, tepelné vodivosti | (ISO 8302; a izolacni skla
a soucinitele prostupu CSN EN 674:
el mabiim o | Eon N 1206t
poloze CSN EN 12667)
1.7"' | Méfeni povrchovych CSN 73 0546 Stavebni konstrukce, A,D
teplot v misté tepelnych otvorové vyplné
mostl
1.8" |Referenéni metoda méfeni | CSN EN 1279-6, ptiloha K |Izolaéni skla D
teploty rosného bodu
1.9! |Stanoveni rozméri CSN EN 1279-1, ¢&l. 6.3 Izola¢ni skla D
1.10' |Stanoveni indexu CSN EN 1279-2 Izolaéni skla D
pronikani vlhkosti
dlouhodobou zkusebni
metodou
1.11" |Stanoveni koncentrace SZ-23-02 Izolaéni skla D
plynu analyzatorem plyni | (ndvod k analyzatoru
HELOX 4 KVSN - F)
1.12! | Klimatické zkousky CSN EN 1279-3, Izolac¢ni skla D
(teplota, vihkost) &l 6.1,6.2.1;
CSN EN 1279-2, ¢l. 6.3
1.13! | Stanoveni indexu CSN EN 1279-6, &l. B.4; Izola¢ni skla D
pronikani vlhkosti SZ-23-02
a koncentrace plynu (névod k analyzatoru
HELOX 4 KVSN - F)
1.14! | Stanoveni soucinitele CSN EN ISO 12567-1 Okna, dvete a vyplné A,D
prostupu tepla skiifiovou otvort
metodou
1.15" | Stanoveni souinitele CSN EN 12412-2 Rémy oken, dvefi a jinych | A, D
prostupu tepla skiiiovou otvorovych vyplni
metodou
1.16' | Stanoveni soucinitele CSN EN 12412-4 Roletové skiing A,D
prostupu tepla skiifiovou
metodou
1.17" | Stanoveni tepelného CSN EN ISO 8990 Stavebni vyrobky, A,D
odporu a soucinitele stavebni konstrukce,
prostupu tepla skiinovou otvorové vyplné
metodou
1.18! | Stanoveni soué¢initele CSN EN ISO 12567-2 Stresni okna, stfeSni A,D

prostupu tepla skiifiovou
metodou

svétliky a ostatni
pfecnivajici okna
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Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
1.19' | Stanoveni tepelného CSN EN 1946-4 Stavebni vyrobky, A, D

odporu a soucinitele stavebni konstrukce,
prostupu tepla skiiiovou otvorové vyplné
metodou
2 Zkousky akustiky
2.1*! | Méfeni vzduchové CSN EN ISO 10140-1; Stavebni konstrukce, D
neprizvucnosti CSN EN ISO 10140-2; otvorové vyplné
CSN EN ISO 10140-4;
CSN ENISO 717-1;
ASTM E413;
ASTM E1332;
CSN EN ISO 16283-1
2.2*¥! | Méfeni vzduchové CSN EN ISO 16283-3; Obvodové stavebni D
neprizvucnosti CSN EN ISO 717-1 konstrukce a jejich casti
2.3" | Méfeni vzduchové CSN EN 1793-2; Protihlukové panely D
neprizvucnosti CSN EN 16272-2; a stény
CSN EN 16272-3-1,¢L. 6
2.4*%! | Ureni zvukové izolace | CSN EN ISO 11957, Protihlukové kabiny A,D
mimo ¢l. 6
2.5%! | Uréeni zvukové izolace | CSN EN ISO 11546-1, Protihlukové kryty A,D
mimo ¢l. 7.3;
CSN EN ISO 11546-2
2.6*! | M&teni krocejové CSN EN ISO 10140-1; Stropni konstrukce A,D
neprizvucnosti CSN EN ISO 10140-3;
CSN EN ISO 10140-4;
CSN EN ISO 16283-2;
CSN EN ISO 717-2
2.7' | Méfeni zlepseni krogejové | CSN EN ISO 10140-1, Podlahy, podlahové A,D
neprizvucnosti ptiloha H; krytiny
CSN EN ISO 10140-3;
CSN EN ISO 10140-4;
CSN EN ISO 717-2
2.8*!1 | Méteni doby dozvuku CSN EN ISO 3382-2 Uzaviené prostory, A,D
mistnosti
2.9! | Mgfeni zvukové CSN EN ISO 354; Zvukove pohltivé A D
pohltivosti CSN EN ISO 11654 konstrukce a vyrobky
2.10' | Méfeni zvukové CSN EN 1793-1; Protihlukové panely A,D
pohltivosti CSN EN 16272-1; a stény
CSN EN 16272-3-1,¢L. 5
2.11" | Stanoveni dynamické CSN ISO 9052-1 Izolaéni materialy A,D

tuhosti

a podlozky
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3 ZKkousky otvorovych vyplni
3.1*! | Uréeni vzdalenosti CSN EN 951; Otvorové vyplné A, D
a geometrickych CSN EN 952
vlastnosti
3.2! |Stanoveni odolnost proti |CSN EN 947; Otvorové vyplné A, D
svislému zatizeni CSN EN 14608
3.3! |Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 948; Otvorové vyplné A, D
statickému krouceni CSN EN 14609
3.4*! | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 949; Otvorové vyplné A, D
razovému zatizeni CSN EN 950;
CSN EN 13049;
CSN EN 1873+Al,
¢l. 6.5.2;
CSN EN 14963, ¢l. 6.4.2.1,
6.4.2.2
3.5%! | Stanoveni odolnosti proti | CSN 73 2035; Stavebni konstrukce A,D
razovému zatizeni (SN EN 14019
3.6! |Zkouska opakované CSNEN 1191; Otvorové vyplné A,D
obsluhy DIN 18055:1981, ¢1. 3.4.3
3.7' | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 12211; Otvorové vyplné A,D
zatizeni vétrem CSN EN 1873+A1,
¢l. 6.5.1;
CSN EN 14963, ¢l. 6.4.1
3.8! | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 12179 Stavebni konstrukce, A, D
zatizeni vétrem stavebni dilce
3.9%1:2 | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 12444 Otvorové vyplng A,D
zatizeni vétrem
3.10*"2| Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1932 ed.2 Stavebni konstrukce, A,D
zatizeni vétrem stavebni dilce
3.11" | Zkouska priivzdugnosti CSN EN 1026; Otvorové vyplné A,D
CSN EN 1873+A1,¢l. 6.7;
CSN EN 12427
3.12! | Zkouska privzdugnosti CSN EN 12153; Stavebni konstrukce, dilce | A, D
CSN EN 12114 a prvky
3.13*! | Zkouska vodotésnosti CSN EN 1027; Otvorové vyplné A, D
CSN EN 12155;
CSN EN 1873+Al, ¢l. 6.4;
CSN EN 14963, ¢l. 6.3;
CSN EN 12489
3.14*! | Zkouska vodotésnosti CSN EN 12865; Stavebni konstrukce A,D

CSN EN 13051
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&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
3.15%! | Zkouska sily CSN EN 12046-2; Otvorové vyplné A, D
CSN EN 12453+A1;
CSN EN 12046-1;
CSN EN 16005+A1
3.16*! | Zkouska ovladaci sily CSN EN 12194; Okenice, clony A,D
CSN EN 13527
3.17*! | Zkousky mechanickych | CSN EN 12605:2001, ¢l. 5; | Vrata A,D
vlastnosti vrat CSN EN 12604+A1
4 Zkousky statiky
4.1'2 | Stanoveni odolnosti prvki | CSN EN 1794-1:2004, Protihlukové stény A,D
protihlukovych stén proti | pfiloha A, E;
zatizeni vétrem a zatizeni | CSN EN 1794-1,
pii odstraiiovani snéhu piiloha A, E
4.2'? | Zkouska odolnosti prvkia | CSN EN 1794-1:2004, Protihlukové stény A,D
protihlukovych stén proti | pfiloha C;
narazu kament CSN EN 1794-1, piiloha C
4.3*! | Zkouska bezpe&nosti CSN EN 1794-2:2004, Protihlukové stény A,D
protihlukovych stén — priloha B;
nebezpeci padajicich CSN EN 1794-2, piiloha B
ulomki
4.412 | Stanoveni vlastni tihy CSN EN 1794-1:2004, Protihlukové stény A,D
prvki ptiloha B, ¢l. B.2.1, B.2.3;
CSN EN 1794-1, piiloha B,
¢l. B.2.1,B.2.3
4.5'* | Stanoveni ucinki vlastni | 52-23-03 Protihlukové stény A,D
tihy (CSN EN 1794-1:2004,
ptiloha B, ¢l. B.3.1, B.3.2;
CSN EN 1794-1, piiloha B,
¢l. B.3.1, B.3.2)
4.6*1? | Stanoveni mechanické CSN 74 3305, ptiloha B;|Ochranna zabradli A,D
odolnosti a stability — SZ-23-04
odolnost proti (CSN 73 2030)
vodorovnym zatizenim
4.7%! | Zkouska odolnosti proti | CSN EN 12825, ¢1. 5 Zdvojené podlahy A,D
svislému zatizeni
4.8*! | Zkouska odolnosti proti  |CSN EN 13213, ¢1. 5 Dutinové podlahy A,D
svislému zatizeni
4.9*%" | Zkouska odolnosti proti | CSN CEN/TS 13810-2, Plovouci podlahy A,D
svislému zatiZeni ¢l. 7,8,9.1
4.10*! | Zat&zovaci zkousky CSN 73 2030 Stavebni konstrukce A,D
4.11*!2 | Zatézovaci zkousky CSN EN 380 Dievéné konstrukce A, D
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5 Zkousky asfalti

5.1 | Stanoveni bodu mé&knuti — | CSN EN 1427 Asfalt D
metoda krouzek a kulicka

5.2% | Stanoveni duktility CSN 65 7061 Asfalt D

5.3% | Stanoveni penetrace CSN EN 1426 Asfalt D
jehlou

5.4% | Stanoveni bodu lamavosti | CSN EN 12593 Asfalt D
podle Fraasse

5.5 | Stanoveni rozpustnosti CSN EN 12592 Asfalt D

5.6 |Stanoveni obsahu popela |CSN EN ISO 6245 Asfalt D

5.7 | Stanoveni hustoty CSN EN ISO 3838 Asfalt D

5.8% | Stanoveni doby vytoku CSN EN 12846-1; Asfalt D

CSN EN 12846-2

5.9% |Stanoveni pfilnavosti CSN EN 13614 Asfalt D
asfaltovych vyrobku
ke kamenivu

5.10% |Stanoveni vratné duktility, | CSN EN 13398 Asfalt D
elastické navraceni

5.11% | Stanoveni skladovaci CSN EN 13399 Asfalt D
stability modifikovanych
asfalth

5.12% | Stanoveni penetrace CSN EN 13880-2 Asfaltové zalivkové D
kuzelem hmoty

5.13? |Stanoveni délky ste¢eni | CSN EN 13880-5 Asfaltové zalivkové D

hmoty

5.14% |Stanoveni odolnost proti | CSN EN 13880-4 Asfaltové zalivkové D
ucinkiim tepla hmoty

5.15% |Stanoveni penetrace CSN EN 13880-3 Asfaltové zalivkové D
a pruzné regenerace hmoty

5.16% | Stanoveni §tépitelnosti CSN EN 13075-1 Asfaltové emulze D
mineralnim filerem

5.17* | Stanoveni zbytku na sit¢ | CSN EN 1429 Asfaltova emulze D
a skladovaci stability

5.18% | Stanoveni obsahu vody CSN EN 1428 Asfaltové emulze D
metodou azeotropni
destilace

5.19% | Stanoveni koheze CSN EN 13588 Asfaltové emulze D
kyvadlem

5.20° |Stanoveni adheze CSN EN 13880-10 Zalivky za horka D

a koheze po opakovaném
kontinualnim protahovani
a stlaCovani
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5.21% | Stanoveni adheze CSN EN 13880-13 Zalivky za horka D
a koheze po opakovaném
kontinudlnim
pferuSovanym protazenim
6 Hydroizolaé¢ni pasy a félie a tepelnéizola¢ni vyrobky
6.1 | Stanoveni propustnosti CSN 77 0332 Hydroizola¢ni materialy A,D
pro vodni paru — miskova
metoda
6.2> | Stanoveni odolnosti CSN EN ISO 175 Hydroizola¢ni materialy A,D
hydroizola¢niho materialu
zadanym roztoktim —
NaCl, Ca(OH),, H>,CO3
6.3'? | Stanoveni vodotésnosti | CSN EN 13111 Pojistné hydroizolace A,D
6.4> | Statické premosténi trhlin | CSN 73 6242, ptiloha C Hydroizolacni pasy a folie | A, D
6.5 |Stanoveni schopnosti CSN EN 14224 Hydroizolacni pasy a folie | A, D
pfemost'ovani trhlin
6.6 |Stanoveni soudrznosti CSN EN 13653 Hydroizola¢ni pasy a folie | A, D
smykovou zkouskou
6.7*% | Stanoveni ptidrznosti CSN EN 13596 Hydroizolacni pasy a folie | A, D
k podkladu
6.8% | Stanoveni soudrznosti CSN EN 14691 Hydroizola¢ni pasy a folie | A, D
smykovou zkouSkou
po tepelném zatizeni
6.9° | Stanoveni nasdkavosti CSN EN 14223 Hydroizolacni pasy a folie | A, D
6.10% | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1847 Plastové a pryZové pasy A,D
kapalnym chemikéliim a folie
6.11"? | Stanoveni tahovych CSN EN 12311-2 Plastové a pryzové pasy A,D
vlastnosti a folie
6.12'2 | Stanoveni rozmérovych |CSN EN 1107-2 Plastové a pryzové pasy A,D
zmén a folie
6.13'2 | Stanoveni plogné CSN EN 1849-2, ¢1. 6 Plastové a pryZové pasy A,D
hmotnosti a folie
6.14% | Stanoveni zjevnych vad | CSN EN 1850-2 Plastové a pryZové pasy A,D
a folie
6.15"2 | Stanoveni rozmért CSN EN 1848-2 Plastové a pryzové pasy A, D
a folie
6.16'? | Stanoveni tloustky CSN EN 1849-2, ¢1. 5 Plastové a pryzové pasy A,D
a folie
6.17'% | Stanoveni odolnosti proti |CSN EN 12310-2 Plastové a pryZzové pasy A,D
protrhavani a folie
6.18"2 | Stanoveni ohebnosti CSN EN 495-5 Plastové a pryzové pasy A,D

za nizkych teplot

a folie
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6.191? | Stanoveni odolnosti CSN EN 12317-2 Plastové a pryzové pasy A, D
ve smyku a folie
6.20"? | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 12316-2 Plastové a pryzové pasy A,D
odlupovani a folie
6.21'? | Metoda umélého starnuti | CSN EN 1296 Asfaltové, plastoveé A,D
pti dlouhodobém a pryzové pasy a folie
vystaveni zvySené teploté
6.22' | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 12691 Asfaltové, plastoveé A, D
narazu a pryzové pasy a folie
6.23% | Stanoveni zmén vlastnosti | CSN EN 1847 Asfaltové, plastové A,D
po vystaveni uc¢inku a pryzové pasy a folie
chemikalii véetné vody
6.24> | Umélé starnuti pii CSN EN 1297 Asfaltové, plastové A, D
dlouhodobém vystaveni a pryzové pasy a folie
kombinaci UV zafeni,
zvySené teploty a vody
6.25"2 | Stanoveni vodotésnosti | CSN EN 1928 Asfaltové, plastové A,D
a pryzové pasy a folie
6.26! | Stanoveni prostupu CSN EN 1931 Asfaltové, plastové A,D
vodnich par a pryzové pasy a folie
6.27% | Stanoveni vodot&snosti po | CSN EN 13897 Asfaltové, plastové A,D
protazeni pti nizké teploté a pryzové pasy a folie
6.28"2 | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 12730 Asfaltové, plastové A,D
statickému zatiZeni a pryzové pasy a folie
6.29% | Stanoveni odolnosti proti CSNEN 1110 Asfaltové, plastoveé a A, D
stékani pfi zvySené pryZoveé pasy, asfaltové
teplote Sindele
6.30% | Stanoveni chovéni pfi CSN EN 14693 Asfaltové pasy A,D
aplikaci litého asfaltu
6.31% | Stanoveni zjevnych vad | CSN EN 1850-1 Asfaltové pasy A,D
6.32' | Stanoveni tahovych CSN EN 12311-1 Asfaltové pasy A,D
vlastnosti
6.33"2 | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 12310-1 Asfaltové pasy A,D
protrhavani
6.34!2 | Stanoveni ohebnosti CSN EN 1109 Asfaltové pasy A,D
za nizkych teplot
6.35'2 | Stanoveni smykové CSNEN 12317-1 Asfaltové pasy A, D
odolnosti ve spojich
6.36' | Stanoveni odolnosti proti |CSN EN 12316-1 Asfaltové pasy A,D
odlupovani ve spojich
6.37'? | Stanoveni rozméri CSN EN 1848-1 Asfaltové pasy A,D
6.38! | Stanoveni tloustky CSN EN 1849-1, ¢l. 4 Asfaltové pasy A,D
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6.39'2 | Stanoveni rozmérovych  |CSN EN 1107-1 Asfaltové pasy A, D
zmén
6.40'2 | Stanoveni plogné CSN EN 1849-1,¢L. 5 Asfaltové pasy A,D
hmotnosti
6.41> | Stanoveni geometrickych |CSN EN 544 ed.2 Asfaltové Sindele A, D
a mechanickych vlastnosti
6.42% | Stanoveni plosné CSN EN 544 ed.2, ¢1. 6.2 | Asfaltové Sindele A,D
hmotnosti
6.43% | Stanoveni geometrickych |CSN EN 544 ed.2, ¢l. 6.3 | Asfaltové §indele A,D
vlastnosti
6.44% | Stanoveni nasakavosti CSN EN 544 ed.2, ¢l. 6.4.3 | Asfaltové Sindele A,D
6.45% | Stanoveni odporu proti CSN EN 544 ed.2, ¢l. 6.4.5 | Asfaltové Sindele A,D
vzniku puchyit
6.46% | Stanoveni geometrickych, | CSN EN 534+A1 Asfaltové vinité desky A,D
mechanickych
a fyzikalnich vlastnosti
6.47% | Stanoveni tahovych CSN EN 1607; Tepelnéizolacni vyrobky A,D
vlastnosti CSN EN 13496
6.48> | Stanoveni pevnosti CSN EN 826:2013; Tepelnéizolacni vyrobky A,D
v tlaku CSN EN ISO 29469
6.49° | Stanoveni deformace CSN EN 1605 Tepelnéizolacni vyrobky A,D
v tlaku
6.50% | Stanoveni geometrickych |CSN EN 822:2013; Tepelnéizolaéni vyrobky A,D
rozmeri CSN EN ISO 29465;
CSN EN 824;
CSN EN 12085:2013;
CSN EN 12431:2013;
CSN EN ISO 29770;
CSN EN 13467:2019;
CSN EN 13165+A2,
¢l.5.3.3;
CSN EN 825:2013;
CSN EN ISO 29468;
CSN EN ISO 29768;
CSN EN ISO 12628
6.51? | Stanoveni tloustky CSN EN 823; Tepelnéizolaéni vyrobky A,D
CSN EN ISO 29466
6.52'% | Stanoveni rozmérovych | CSN EN 1604; Tepelnéizola¢ni vyrobky A,D
zmén CSN EN 1603
6.53? | Stanoveni vlhkosti CSN EN 12429 Tepelngizola¢ni vyrobky | A, D
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6.54% | Stanoveni tvrdosti CSN EN 12430 Tepelnéizolacni vyrobky A, D
vtla¢ovanim
6.55% | Stanoveni pevnosti CSN EN 12089 Tepelnéizolacni vyrobky A,D
v ohybu
6.56% | Stanoveni smykové CSN EN 12090 Tepelnéizolacni vyrobky A, D
pevnosti
6.57"2 | Stanoveni nasdkavosti CSN EN ISO 16535; Tepelnéizolacni vyrobky A,D
CSN EN IS0 29767
6.58% | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 12091:2013; Tepelnéizolacni vyrobky A,D
zmrazovani CSN EN ISO 16546
a rozmrazovani
6.59' | Stanoveni prostupu CSN EN 12086 Tepelnéizolacni vyrobky A,D
vodnich par
6.60° | Stanoveni objemové CSN EN 1602:2013; Tepelnéizola¢ni vyrobky A,D
hmotnosti CSN EN ISO 29470
6.61' | Stanoveni prostupu CSN EN 13469:2013; Tepelnéizolaéni vyrobky - | A, D
vodnich par CSN EN ISO 12629 izolace potrubi
6.62' | Stanoveni rozmérové CSN 64 0610 Folie A D
a objemové stalosti
7 Textilie a geotextilie
7.1 | Stanoveni ohebnosti za CSN EN 1876-1 Textilie A,D
nizkych teplot
7.2% | Stanoveni tloustky CSN EN ISO 2286-3; Textilie A,D
CSN EN ISO 9073-2;
CSN EN ISO 5084
7.3% | Stanoveni plo§né CSN EN ISO 9073-1 Textilie A, D
hmotnosti
7.4% | Statick4 zkouska CSN EN ISO 12236 Geosyntetika, geotextilie A,D
protrzenim (zkouska
CBR)
7.5% | Zkouska dynamickym CSN EN ISO 13433 Geosyntetika, geotextilie A,D
protrzenim (zkouska
padajicim kuZzelem)
7.6> | Tahova zkouska na CSN ENISO 10319 Geosyntetika, geotextilie A,D
Sirokém prouzku
7.7% | Stanoveni tloustky CSN EN ISO 9863-1 Geosyntetika, geotextilie A,D
7.8% | Stanoveni plo§né CSN EN ISO 9864 Geosyntetika, geotextilie A,D
hmotnosti
8 Plasty a vyrobky z plasti
8.1 | Stanoveni tahovych CSN ENISO 1798 Mekké lehéené polymerni | A, D

vlastnosti

materialy
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8.2 |Stanoveni trvalé CSN EN ISO 1856 M¢ekke lehcené polymerni | A, D
deformace v tlaku materialy

8.3% |Stanoveni odporu proti | CSN EN ISO 3386-2; Mekké lehéené polymerni | A, D
stlaceni CSN EN ISO 3386-1 materidly

8.4! |Stanoveni nasakavosti CSN EN ISO 62 Plasty A, D

8.5!2 | Stanoveni tahovych CSN ENISO 527-1; Plasty A, D
vlastnosti CSN EN ISO 527-2;

CSN EN ISO 527-3

8.62 | Stanoveni tlakovych CSN EN ISO 604 Plasty A,D
vlastnosti

8.7° | Stanoveni tloustky CSN 64 0181 Plasty A,D

8.8 | UméI¢ starnuti pti CSN EN ISO 4892-3 Plasty A,D
dlouhodobém vystaveni
kombinaci UV zafeni,
zvySené teploty a vody

8.9% | Stanoveni tahovych ISO 1926 Tuhé plasty A, D
vlastnosti

8.10% | Stanoveni tlakovych CSN EN ISO 844 Tuhé¢ lehéené plasty A,D
vlastnosti

8.112 |Stanoveni ohybovych CSN ENISO 178 Vyrobky z plasti A, D
vlastnosti

8.12% | Stanoveni rozmérti CSN EN ISO 1923 Lehcené plasty a pryze A,D

8.13% | Stanoveni objemové CSN ENISO 845 Lehéené plasty a pryze A, D
hmotnosti

8.14% | Stanoveni adhezni CSN EN 12188, ¢l. 8 Polymerni adheziva A, D
pevnosti

8.15% |Stanoveni tloustky CSN 64 3211, ¢1. 18 Desky z PVC-U A,D

8.16> | Méfeni rozmért CSN 64 3211, ¢1. 19 Desky z PVC-U A,D

8.17° |Stanoveni rozmérové CSN 64 3211, ¢1. 25 Desky z PVC-U A,D
zmeény

8.18% |Stanoveni determinace CSN 64 3211, ¢1. 29 Desky z PVC-U A, D

8.192 | Stanoveni pevnosti CSN EN 514 Profily z PVC A,D
svarenych rohil a T-spojil

8.20° |Stanoveni chovéni po CSN EN 478 Profily z PVC A,D
tepelném namahani

8.21? |Stanoveni smriténi po CSN EN 479 Profily z PVC A,D
tepelném naméhani

8.22% | Stanoveni vzhledu CSN EN 12608-1+Al, Profily z PVC-U (pro A,D

¢l. 6.1 vyrobu oken a dvefi)
8.232 | Mé&feni rozméri CSN EN 12608-1+Al, Profily z PVC-U (pro A,D

¢l.6.2

vyrobu oken a dveti)

11 _01-P508a L-20250414 / Strana 11 z26




Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
8.24% | Stanoveni délkové CSN EN 12608-1+Al, Profily z PVC-U (pro A, D

hmotnosti ¢l. 6.3 vyrobu oken a dvefi)
8.25% | Stanoveni tahovych CSN 64 5432 Leh&ené hmoty A, D
vlastnosti
8.267 |Stanoveni tvrdosti CSN EN ISO 2439 Lehéené hmoty A, D
vtla¢ovanim
8.27% | Stanoveni pevnosti CSN 64 5444 Leh&ené hmoty A, D
v ohybu
8.28'? | Stanoveni rozmérové CSN 64 5405 Leh¢ené hmoty A, D
stalosti
9 Tmely
9.1 |Stanoveni tahovych CSN EN ISO 8339; Tmely A,D
vlastnosti CSN EN ISO 10591;
CSN EN ISO 8340;
CSN EN ISO 10590;
CSN ENISO 11431
9.22 | Stanoveni odporu proti CSN EN ISO 11432 Tmely A,D
stlaceni
9.3% |Stanoveni smykové CSN EN 1465 Tmely A,D
pevnosti v tahu tuhych
adherendl na
ptreplatovanych télesech
9.4%> | Stanoveni piilnavosti CSN EN ISO 9046; Tmely A,D
a soudrznosti pii stalé CSN EN ISO 9047
a proménlivé teploté
9.52 | Stanoveni objemovych CSN EN ISO 10563 Tmely A,D
a hmotnostnich zmén
9.6° |Stanoveni stékavosti CSN EN ISO 7390 Tmely A,D
9.7% | Stanoveni elastického CSN EN ISO 7389 Tmely A, D
zotaveni
9.82 | Stanoveni schopnosti CSN EN 15812 Asfaltové polymerem A,D
femostovani trhlin modifikované tmel
p y
9.9 |Stanoveni vodot&snosti CSN EN 15820 Asfaltové polymerem, A, D
modifikované tmely
10 |Lepidla
10.1? | Stanoveni odolnosti CSN EN ISO 8510-2 Lepidla A, D
v odlupovani
10.2% | Zkouska odlupovani CSN EN 28510-1 Lepidla A,D

zkuSebniho télesa
z ohebnych a tuhych
adherenti pod tthlem 90°
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10.3% | T-zkouska v odlupovani | CSN EN ISO 11339 Lepidla A, D

slepti z ohebnych
adherentli
10.4% |Stanoveni pevnosti CSN EN 302-1 Lepidla pro nosné dievéné | A, D
v ohybu/smyku konstrukce
10.5% |Stanoveni tahovych CSN EN 205 Lepidla na dfevo A,D
vlastnosti
10.6> | Stanoveni smykové CSN EN ISO 22632 Lepidla na podlahové A, D
pevnosti krytiny a tapety
10.7% | Stanoveni pevnosti CSN EN ISO 17178, ¢l. 4.4 | Tvrda elasticka a elasticka | A, D
ve smyku lepidla
10.8% |Stanoveni pficné CSN EN 12004-2, ¢1. 8.6 | Lepidla pro keramické A,D
deformace obkladové prvky
10.9> | Stanoveni doby zavadnuti | CSN EN 12004-2, ¢l. 8.1 Lepidla pro keramické A,D
obkladové prvky
10.10% | Stanoveni skluzu CSN EN 12004-2, ¢1. 8.2 | Lepidla pro keramické A,D
obkladové prvky

10.11*2?| Stanoveni p¥idrznosti CSN EN 12004-2, ¢l. 8.3 Lepidla pro keramické A,D

tahovou zkouskou obkladové prvky

10.12% | Stanoveni soudrznosti CSN EN 12004-2, ¢1. 8.4; | Lepidla pro keramické A,D
smykovou zkouskou CSN EN 12004-2, ¢1. 8.5 obkladové prvky

10.13% | Stanoveni rozmérovych | CSN EN ISO 22635 Lepidla na podlahové A,D
zmén krytiny a tapety

10.14? | Stanoveni rozmérovych | CSN EN ISO 22633 Lepidla na podlahové A,D
zmén krytiny a tapety

10.15% | Zkougka odlepovanim CSN EN ISO 22631 Lepidla na podlahové A,D

krytiny a tapety

10.16? | Stanoveni pevnosti CSN EN ISO 17178, ¢l. 4.2 | Lepidla pro lepeni parket A,D
ve smyku

10.17% | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN ISO 17178, ¢&l. 4.3 | Lepidla pro lepeni parket A,D

10.18? | Stanoveni konzistence, CSN EN 12706 Lepidla - podlahové A,D
charakteristiky rozliti stérkové hmoty

11 | Natéry a povrchové upravy

11.12 |Stanoveni razové CSN EN ISO 6272-1 Natéroveé hmoty A,D
odolnosti

11.2*? | Stanoveni pridrznosti CSN EN ISO 4624 Natérové hmoty A,D
k podkladu

11.3*2 | Stanoveni tloustky natéru CSN EN ISO 2808, Natéroveé hmoty A,D

¢l.42.4,43,53,5.5.6,
5.5.7,58.4,5.4.4
11.4*2 | Miizkova zkouska CSN EN ISO 2409 Natérové hmoty A,D

11 _01-P508a L-20250414 / Strana 13 z 26




Seznam ¢innosti v ramci flexibilniho rozsahu akreditace

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
11.5% |Stanoveni odolnosti proti |CSN EN ISO 2812-1; Natérové hmoty A, D

kapalnym chemikaliim CSN EN ISO 2812-2
11.6% |Stanoveni odolnosti proti |CSN EN ISO 6270-1 Natérové hmoty A, D
vlhkosti
11.7% | Stanoveni nasakavosti CSN EN ISO 15148 Néatérové hmoty A,D
¢asteCnym ponofenim
11.8% |Stanoveni vytokové doby |CSN EN ISO 2431 Natérové hmoty A, D
vytokovymi poharky
11.9> | Zkouska odolnosti CSN 73 2581 Niétérové hmoty A,D
povrchové Upravy
stavebnich konstrukei
proti nahlym teplotnim
zmeénam
11.10"?| Stanoveni propustnosti | CSN EN ISO 7783 Natérové hmoty A, D
pro vodni paru — miskova
metoda
11.11% | Stanoveni permeability CSN EN 1062-3 Natérové hmoty A,D
vody v kapalné fazi
11.12% |Hodnoceni propustnosti | CSN EN 927-5 Natéry na dievo A,D
vuci vode
11.13? | Stanoveni vodotésnosti CSN EN 14891 ed. 2, Vodotésné natéry A,D
ptiloha A.7
11.14" | Stanoveni prostupu CSN 73 2580 Povrchové upravy A,D
vodnich par stavebnich konstrukci
11.15*? | Stanoveni piidrznosti CSN 73 2577 Povrchové upravy A,D
k podkladu stavebnich konstrukci
11.16% | Stanoveni piidrznosti CSN 73 2579 Povrchové upravy A,D
k podkladu po stfidavém stavebnich konstrukci
zmrazovani
a rozmrazovani
11.17 | Stanoveni vodotésnosti CSN 73 2578 Povrchové upravy A,D
stavebnich konstrukci
11.18% | Stanoveni pevnosti CSN EN 12615 vyrobky pro opravu A,D
v Sikmém smyku betonovych konstrukci
11.19*2?| Stanoveni ptidrznosti CSN EN 1542 Vyrobky a systémy pro A,D
k podkladu opravu betonovych
konstruketi
11.20* | Stanoveni ptidrznosti CSN EN 12636 Vyrobky a systémy pro A,D
k podkladu opravu betonovych
konstruketi
11.21% | Stanoveni soudrznosti CSN EN 12636, ¢1. 5 Vyrobky a systémy pro A,D
spoje betonu s betonem opravu betonovych
konstrukei
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11.22? | Stanoveni modulu CSN EN 13412 Vyrobky a systémy pro A, D
pruznosti v tlaku opravu betonovych
konstruketi
11.23? | Stanoveni zmény objemu | CSN EN 14498 Vyrobky a systémy pro A, D
po cyklech vysouseni opravu betonovych
a uloZeni ve vodé¢ konstruketi
11.24% | Stanoveni odporu CSN EN 13057 Vyrobky a systémy pro A, D
ke kapilarni absorpci opravu betonovych
konstruketi
11.25? | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 13529 Vyrobky a systémy pro A, D
kapalnym chemikaliim opravu betonovych
konstruketi
11.26% | Stanoveni doby tuhnuti CSN EN 13294 Vyrobky a systémy pro A,D
opravu betonovych
konstruketi
11.27% | Stanoveni slucitelnosti CSN EN 13578 Vyrobky a systémy pro A,D
s mokrym betonem opravu betonovych
konstruketi
11.28% | Stanoveni smrsténi CSN EN 12617-4 Vyrobky a systémy pro A,D
a rozpinani opravu betonovych
konstruketi
11.29% | Stanoveni soudinitele CSN EN 1770 Vyrobky a systémy pro A,D
teplotni roztaznosti opravu betonovych
konstrukei
11.30% |Stanoveni odolnosti CSN EN 13687-1 Vyrobky a systémy pro A,D
teplotnimu cyklovani opravu betonovych
s ponofenim do roztoku konstrukci
CHRL
11.31? | Stanoveni vhodnosti CSN EN 1799 Vyrobky a systémy pro A,D
adheziv pro pouziti opravu betonovych
na povrch betonu konstrukei
11.32? | Stanoveni odolnosti CSN EN 13687-3 Vyrobky a systémy pro A,D
teplotnimu cyklovani bez opravu betonovych
ponofeni do roztoku konstruketi
CHRL
11.33% | Stanoveni odolnosti CSN EN 13687-4 Vyrobky a systémy pro A,D
teplotnimu cyklovani opravu betonovych
za sucha konstrukei
11.34% | Stanoveni odolnosti vi¢i | CSN EN 13687-5 Vyrobky a systémy pro A,D
teplotnimu Soku opravu betonovych
konstrukei
11.35% | Teplotni cyklovani CSN EN 13687-2 Vyrobky a systémy pro A,D
s ndporovym skrapénim opravu betonovych
konstrukei
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11.367 | Stanoveni linearniho CSN EN 12617-1 Vyrobky a systémy pro A, D
smrsténi opravu betonovych
konstruketi
11.37% | Stanoveni objemového CSN EN 12617-2 Vyrobky a systémy pro A, D
smr$tovani vyrobkl opravu betonovych
na bazi polymert konstruketi
11.382 | Stanoveni schopnosti CSN EN 1062-7, metoda B | Povlakové materialy A, D
pfemost’ovani trhlin a povlakové systémy
11.39? | Stanoveni rozmérovych | CSN EN 13872 Podlahové potéry ze A,D
zmén siranu vapenatého
11.40% | Stanoveni pevnosti CSN EN 13454-2,¢1. 4.4 | Pojiva pro podlahové A,D
v tlaku potéry ze siranu
vapenatého
11.41? | Stanoveni normalni CSN EN 13454-2, ¢1. 5.3 Pojiva pro podlahové A,D
konzistence potéry ze siranu
vapenaté¢ho
11.422 | Stanoveni pevnosti CSN EN 13454-2,¢1. 5.4 | Pojiva pro podlahové A,D
v ohybu potéry ze siranu
vapenatého
11.43% | Stanoveni rozmérovych | CSN EN 13454-2, ¢1. 5.5 | Pojiva pro podlahové A,D
zmén potéry ze siranu
vapenatého
12 | Malty, cementy
12.12 | Zkouska mrazuvzdornosti | CSN 72 2452 Malty A, D
12.2%? |Stanoveni objemové CSN EN 1015-6 Cerstva malta A,D
hmotnosti
12.3% |Stanoveni doby CSN EN 13454-2,¢1. 5.6 | Cerstva malta A, D
zpracovatelnosti
12.4' | Stanoveni prostupu CSN EN 1015-19 Zatvrdlé malty A,D
vodnich par
12.5% | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 1015-11, ¢l. 8 Zatvrdlé malty A,D
za ohybu
12.6° |Stanoveni pevnosti v CSNEN 1015-11, ¢L. 9 Zatvrdlé malty A,D
tlaku
12.7> | Stanoveni objemové CSN EN 1015-10 Suché zatvrdl4 malta A,D
hmotnosti
12.8% |Stanoveni pevnosti CSN EN 12190 Spravkové malty A,D
v tlaku
12.9% | Stanoveni CSN EN 13395-4 Spravkové malty na A,D
zpracovatelnosti podhledové povrchy
12.10*? | Stanoveni ptidrznosti k CSN EN 1015-12 Malta pro zdivo A,D
podkladu
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12.11*2 | Stanoveni obsahu CSN EN 1015-7 Malta pro zdivo A, D
vzduchu
12.12% | Stanoveni po&atku tuhnuti | CSN EN 480-2 Piisady do betonu, malty A,D
a injektazni malty
12.13*2 | Odlucovani vody CSN EN 480-4 Ptisady do betonu, malty A, D
v betonu a injektdzni malty
12.14? | Stanoveni kapilarni CSN EN 480-5 Ptisady do betonu, malty | A, D
absorpce a injektazni malty
12.15% | Stanoveni obsahu susiny | CSN EN 480-8 Ptisady do betonu, malty A,D
a injektdzni malty
12.16° | Stanoveni viskozity CSN EN 445 Injektazni malta A,D
12.17? | Stanoveni konzistence, CSN EN 13395-2 Injektazni smési a malty A,D
charakteristiky rozliti
12.18% | Stanoveni pevnosti CSN EN 196-1 Cement A,D
v tlaku a v tahu za ohybu
12.19? | Stanoveni normalni CSN EN 196-3, ¢1. 5.6 Cement A, D
konzistence a tuhnuti
cementu
12.20% | Stanoveni objemové CSN EN 196-3, &l. 7 Cement A, D
stalosti cementu
12.21% | Stanoveni hydrata¢niho | CSN EN 196-8 Cement A,D
tepla — rozpoustéci
metoda
12.22? | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 13888-2, ¢1. 9.1 Sparovaci hmoty pro A,D
ohybem a pevnosti v tlaku keramické obkladové
prvky
12.23? | Stanoveni rozmérovych | CSN EN 13888-2, ¢l. 9.3 Sparovaci hmoty pro A,D
zmén keramické obkladové
prvky
12.24? | Stanoveni nasdkavosti CSN EN 13888-2, ¢1.9.2 Sparovaci hmoty pro A,D
keramické obkladové
prvky
12.25% | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 13888-2, ¢1. 9.5 Sparovaci hmoty pro A,D
kapalnym chemikéliim keramické obkladoveé
prvky
12.26% | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 13892-3 Potérové materidly A,D
obrusu metodou Béhme
12.27% | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 13892-2 Potérové materialy A, D
za ohybu a v tlaku
12.28*2 | Stanoveni piidrznosti CSN EN 13892-8 Potérové materidly A,D

tahovou zkouskou
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12.29? | Stanoveni adhezni CSN EN 13408 Podlahové stérky A, D
pevnosti

12.30° | Stanoveni doby tuhnuti CSN EN 13409 Podlahové stérky A,D

13 | Podlahoviny

13.1? | Stanoveni soudrznosti CSN EN ISO 24345 Podlahoviny A,D
vrstev

13.22 | Stanoveni rozmérovych | CSN EN 14565, piiloha C | Podlahoviny A,D
zmén

13.3"2 | Stanoveni plo§né CSN EN ISO 23997 Pruzné podlahové krytiny | A, D
hmotnosti

13.4> | Stanoveni odolnosti proti | CSN P CEN/TS 15676 Dtevéné podlahoviny A,D
skluzu

13.5% | Stanoveni rozméri CSN EN ISO 24341; Pruzné a textilni A, D

CSN EN ISO 24342 podlahove krytiny
13.6° |Stanoveni tloustky CSN EN ISO 24346; Pruzné a textilni A,D
CSN EN ISO 24340 podlahove krytiny

13.7> | Stanoveni rozmérovych | CSN EN 669 Pruzné podlahové krytiny | A, D
zmén

13.8% | Stanoveni rozmérovych | CSN EN ISO 23999 Pruzné podlahové krytiny | A, D
zmén

13.9% |Stanoveni hustoty CSN EN ISO 23996 Pruzné podlahové krytiny | A, D
gravimetricky

13.10% | Stanoveni vlhkosti CSN EN 12105 Pruzné podlahové krytiny | A, D

13.11% | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 660-2 Pruzné podlahové krytiny | A, D
opotfebeni metodou
Frick-Taber

14 | HFisté a sportovisté

14.1*%? | Stanoveni vysky odrazu | CSN EN 12235; Povrchy pro sportovisté A,D
mice FIFA 01

14.2*2 | Stanoveni chovani mi¢e | CSN EN 12234; Povrchy pro sportovisté A,D
pti valeni FIFA 03

14.3*2 | Stanoveni absorpce CSN EN 14808; Povrchy pro sportovisté A,D
narazu FIFA 04

14.4*% | Stanoveni vertikalni CSN EN 14809; Povrchy pro sportovisté A,D
deformace FIFA 05

14.5*% | Stanoveni rota¢ni CSN EN 15301-1; Povrchy pro sportovisté A,D
odolnosti FIFA 06

14.6*? | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1516 Povrchy pro sportovisté A,D
stlaCeni

14.7*? | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1517 Povrchy pro sportovisté A,D

narazu
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&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
14.8*? | Stanoveni odolnosti CSN EN 1569 Povrchy pro sportovisté A, D
valivému zatizeni
14.97 | Zkouska umélého starnuti | CSN EN 14836 Povrchy pro sportovisté A,D
14.10° | Stanoveni tloustky CSN EN 1969 Povrchy pro sportovisté A,D
povrchu
14.11*2 | Stanoveni CSN EN 12616 Povrchy pro sportovisté A, D
vodopropustnosti
14.12% |Stanoveni tahovych CSN EN 12230 Povrchy pro sportovisté A, D
charakteristik
14.13% | Stanoveni pevnosti spojii | CSN EN 12228 Povrchy pro sportovisté A,D
14.14* | Stanoveni umé&lého CSN EN 13817 Povrchy pro sportovisté A,D

starnuti metodou
pusobenim horkého

vzduchu

14.15% | Stanoveni rozmérovych  |CSN EN 13746 Povrchy pro sportovisté A,D
zmén

14.16**| Stanoveni miry CSN EN 13036-7 Povrchy pro sportovisté A,D
rovinatosti

14.17*?| Stanoveni CSN EN 13036-4 Povrchy pro sportovisté A,D

protismykovych vlastnosti
povrchu — zkouska
kyvadlem
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14.18*? | Stanoveni geometrickych |CSN EN 1176-1 Zatizeni détskych hiist’ A, D

a fyzikalnich vlastnosti ed. 2:2018,
¢l.4.2.3,42.4,42.7 az
42.9,4.2.12,4.2.13,
ptiloha D;

CSN EN 1176-1 ed. 2+A1,
¢l.4.2.3,42.4,42.7 az
42.9,42.12,4.2.13,
ptiloha D;

CSN EN 1176-2 ed. 2,
¢l.4.2a74.5,4.7,4.9,4.10,
5, ptiloha C;

CSN EN 1176-3 ed. 2;
CSN EN 1176-4 ed. 2,
¢l.4.4a74.8,4.10 az 4.14,
ptiloha A, pfiloha B;

CSN EN 1176-5, ¢l. 4.2 a7
45,51,52,5.3.1,54 a7
5.7;

CSN EN 1176-6 ed.2,
&l.42a74.11,5.1 a2 5.4,
ptiloha B, C, D, E

15 | Beton a betonové vyrobky

15.1% | Stanoveni objemové CSN EN 12350-6 Cerstvy beton A,D
hmotnosti

15.2*% | Stanoveni konzistence CSN EN 12350-2 Cerstvy beton A,D
— zkouska sednutim

15.3*2 | Stanoveni konzistence CSN EN 12350-3 Cerstvy beton A,D
— zkouska VEBE

15.4*% | Stanoveni konzistence CSN EN 12350-4 Cerstvy beton A,D
— stupen zhutnitelnosti

15.5*2 | Stanoveni konzistence CSN EN 12350-5 Cerstvy beton A,D
— zkouSka rozlitim

15.6* | Stanoveni obsahu CSN EN 12350-7 Cerstvy beton A, D
vzduchu

15.7% | Stanoveni pevnosti CSN EN 12390-3 Ztvrdly beton A,D
v tlaku

15.8% |Stanoveni pevnosti CSN EN 12390-5 Ztvrdly beton A, D
v ohybu

15.9% | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN 73 1318, piiloha 2 Ztvrdly beton A,D
povrchovych vrstev

15.10% | Stanoveni rozméri CSN EN 12390-1 Ztvrdly beton A,D
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15.11% | Stanoveni objemové CSN EN 12390-7 Ztvrdly beton A, D
hmotnosti
15.12? | Stanoveni vodotésnosti CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton A,D
15.13% | Stanoveni CSN 73 1322 Ztvrdly beton A,D
mrazuvzdornosti
15.14*2 | Nedestruktivni zkouseni |CSN 73 1373 Beton A,D
15.15' | Stanoveni obrusnosti CSN 73 1324 Beton A,D
15.16 | Stanoveni pevnosti CSN EN 846-9 ed.2 Pieklady A,D
v ohybu/smyku
15.17° | Stanoveni pevnosti CSNEN 1916 Betonové trouby A,D
v ohybu a tvarovky
15.18! | Stanoveni obrusnosti CSN EN 1338, piiloha H | Betonové dlazebni bloky A,D
metodou Bohme
15.19' | Stanoveni obrusnosti CSN EN 1339, priloha H Betonové dlazebni desky A, D
metodou Bohme
15.20% | Stanoveni pevnosti CSN EN 1338, piiloha F Betonové dlazebni bloky A,D
v tlaku
15.21? | Stanoveni nasakavosti CSN EN 1338, priloha E Betonové dlazebni bloky A, D
15.22% | Stanoveni rozmér CSN EN 1338, piiloha C | Betonové dlazebni bloky A,D
15.23% | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1338, ptilohaD | Betonové dlazebni bloky A,D
pusobeni vody a CHRL
15.24% | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1339, ptiloha I Betonové dlaZzebni desky A,D
skluzu
15.25% | Stanoveni nasakavosti CSN EN 1339, piiloha E Betonové dlazebni desky A,D
15.26% | Stanoveni rozmért CSN EN 1339, piiloha C Betonové dlazebni desky A,D
15.27? | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 1339, piilohaD | Betonové dlazebni desky A,D
pusobeni vody a CHRL
15.28? | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 1339, piiloha F Betonové dlazebni desky A,D
za ohybu
15.29? | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 13230-1, Betonové prazce A,D
opotfebeni metodou ptiloha A
Frick-Taber
15.30? | Stanoveni rozméri CSN 73 0212-5 Stavebni dilce A D
15.31*%| Nedestruktivni zkouseni | CSN EN 12504-2 Betonové konstrukce A,D
betonu
15.322 | Stanoveni odolnosti proti | CSN 73 1326 Vyrobky z betonu A,D
pusobeni vody a CHRL
15.33*2| Stanoveni p¥idrznosti CSN 73 6242, piiloha B Vyrovnavaci vrstvy, A,D
k podkladu beton, malta, pecetici

a izolacni vrstvy
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16 |Zdici prvky

16.1% |Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 772-6 Zdici prvky A, D
za ohybu

16.2> | Stanoveni pevnosti v CSN EN 772-1+A1 Zdici prvky A,D
tlaku

16.3% | Stanoveni rozmért CSN EN 772-16 Zdici prvky A, D

16.4* | Stanoveni rovinnosti CSN EN 772-20 Zdici prvky A,D
licovych ploch

16.5% |Stanoveni objemové CSN EN 772-13 Zdici prvky A, D
hmotnosti

16.6% | Stanoveni nasdkavosti CSN EN 772-7; Zdici prvky A,D

CSN EN 772-11

16.7> | Stanoveni vlhkosti CSN EN 772-10 Zdici prvky A,D

16.8% | Stanoveni CSN EN 772-18 Zdici prvky A,D
mrazuvzdornosti

16.9% |Stanoveni rozméri CSN 72 2602 Cihlatské vyrobky A,D

16.10° | Stanoveni CSN 72 2601, piiloha A Cihlatské vyrobky A,D
mrazuvzdornosti

16.11% | Stanoveni rozmérovych | CSN 73 1356 Porobeton A,D
zmén

16.12% | Stanoveni objemové CSN EN 992 Porobeton A,D
hmotnosti

16.13? | Stanoveni vlhkosti CSN 73 1357 Poérobeton A, D

17 | Kamen, kamenivo, zemina

17.1*> | Stanoveni tvaru zrn — CSN EN 933-4 Kamenivo A, D
tvarovy index

17.2% | Stanoveni sypné CSN EN 1097-3 Kamenivo A,D
hmotnosti a mezerovitosti

17.3% | Stanoveni podilu CSN EN 933-5 Kamenivo A,D
drcenych zrn

17.4> | Stanoveni vlhkosti CSN EN 1097-5 Kamenivo A,D

17.5% | Stanoveni Taberova CSN EN 13230-1, Drobné kamenivo A,D
indexu obrusu ptiloha A

17.6% | Stanoveni zrnitosti CSN EN 933-1 Kamenivo, pryzova drt, A,D

PVC, granulat, Skvéra,
struska, popilek

17.7* | Stanoveni tvaru zrn — CSN EN 13383-2, ¢1. 7 Kémen pro vodni stavby A,D
tvarovy index

17.8> | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 13748-2, ¢l. 5.5 Teracové dlazdice A,D

za ohybu
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17.9% |Stanoveni rozméra CSN EN 13748-2, Teracové dlazdice A,D

¢l.52az54
17.10% | Stanoveni odolnosti proti | CSN EN 13748-2, ¢l. 5.9 | Teracové dlazdice A,D
pusobeni vody a CHRL

17.11*2 | Stanoveni zhutnéni CSN 72 1006, Zeminy, sypaniny A, D

statickou zatéZovaci ptiloha A, B, D
deskou

17.12*2 | Stanoveni objemové CSN 72 1010, metoda A Zeminy, sypaniny A, D

hmotnosti
17.13% | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy, sypaniny A, D
17.14? | Laboratorni stanoveni CSN EN 13286-2, Zeminy, sypaniny A,D
zhutnitelnosti zemin — ¢l.7.1,74
Proctorova standardni
zkouska
17.15*2| Stanoveni zhutnéni CSN 73 6192, ¢1. 5.4, Zeminy, sypaniny A,D
lehkou dynamickou zatizeni skupiny C
deskou
18 |Dievo a vyrobky ze dieva
18.1% | Stanoveni pevnosti CSN EN 310; Desky ze dieva A,D
a modulu pruznosti CSN EN 789, ¢&l. 7
v ohybu
18.22 | Stanoveni rozmérovych | CSN EN 318 Desky ze dieva A,D
zmén
18.3% |Stanoveni hustoty CSN EN 323 Desky ze dreva A,D
gravimetricky
18.4> | Stanoveni odolnosti proti |CSN EN 321 Desky ze dreva A,D
vlhkosti zkouskou
cyklovanim
18.5% | Stanoveni vlhkosti CSN EN 322; Desky ze dieva A, D
CSN EN 13183-1
18.6 | Stanoveni vlhkosti CSN 49 0103 Dtevo A,D
18.7% | Stanoveni rozméri CSN EN 324-1; Drevo, fezivo A, D
CSN EN 324-2;
CSN EN 1309-1;
CSN EN 1309-2
18.8*2 | Méfeni a tiidéni podle CSN EN 1309-3 Kulatina a fezivo A,D
rozmért a vad
18.9*2 | Méfeni a t¥idéni feziva CSN EN 13145+Al, Drevéné prazce A D
podle rozmért a vad ¢l.5,tab. 1 a2
18.10% | Stanoveni tahovych CSN EN 319 Ttiskové a vlaknité desky | A, D

vlastnosti
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18.11? | Stanoveni bobtnani po CSN EN 317 Ttiskové a vlaknité desky A, D
ulozeni ve vodé
18.12% | Smykova zkouska CSN EN 14080, piiloha D |Lepené lamelové a rostlé A,D
lepenych spar dievo
18.132 | Ohybové zkousky CSN EN 14080, piiloha F | Lepené lamelové a rostlé A, D
drevo
18.14*?| Vizualni t¥idéni CSN 73 2824-1 Dfevo na stavebni A D
konstrukce
18.15? | Stanoveni rozméri CSN EN 408+Al1, ¢l. 5 Konstrukéni dievo A, D
a lepené lamelové dievo
18.162 | Stanoveni hustoty CSN EN 408+A1, ¢l1. 7 Konstrukéni dievo A,D
a lepené lamelové dievo
18.17% | Stanoveni lokalniho CSN EN 408+A1, ¢1. 9 Konstrukéni dievo A,D
modulu pruznosti v ohybu a lepené lamelové dievo
18.18? | Stanoveni globalniho CSN EN 408+A1, ¢&L. 10 Konstrukéni dievo a A, D
modulu pruznosti v ohybu lepené lamelové dievo
18.19? | Stanoveni modulu CSN EN 408+Al1, ¢l. 11.2 | Konstrukéni dievo a A,D
pruznosti ve smyku lepené lamelové dievo
18.207 | Stanoveni pevnosti CSN EN 408+A1, ¢L. 19 Konstrukéni dievo a A, D
v ohybu lepené lamelové dievo
18.21% | Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 408+A1, ¢1. 13,16 | Konstrukéni dievo A,D
a lepené lamelové dievo
18.222 | Stanoveni pevnosti CSN EN 408+A1, ¢l. 15,16 | Konstrukéni dievo A, D
v tlaku a lepené lamelové dievo
18.23% | Stanoveni pevnosti CSN EN 408+A1, ¢l. 18 Konstrukéni dievo A, D
ve smyku a lepené lamelové dievo
18.24% | Zkouseni jakosti lepeni CSN EN 14374, piiloha B | Vrstvené dievo A,D
18.25% | Zkouseni jakosti lepeni CSN EN 314-1 Preklizky A,D
18.26% | Stanoveni smykové CSN EN 314-1 Preklizky, latovky A,D
pevnosti
19 | Ostatni stavebni vyrobky
19.1%% | Staticka zatézovaci CSN EN 12566-3, MCOV A,D
zkouska ptiloha C1, C2, C3, C4, C5
19.2% | Stanoveni vodot&snosti CSN EN 12566-1 ed.2, MCOV A, D
piiloha A;
CSN EN 12566-3, ¢l. 6.4,
ptiloha A
19.3? |Stanoveni trvalé CSN EN 124-1, ¢1. 8.2 Poklopy a vtokové miize A,D
deformace pro dopravni plochy
19.4% | Zkouska tinosnosti CSN EN 124-1, ¢1. 8.3 Poklopy a vtokové miize A, D

pro dopravni plochy
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19.5% | Méfeni konstrukénich CSN EN 124-1,¢1. 8.4, 8.5 Poklopy a vtokové miize A,D

parametrt pro dopravni plochy
19.6> | Stanoveni deformace pti | CSN EN 124-3, &l. 6.2 Poklopy a vtokové mftize A,D
zatizeni pro dopravni plochy
19.7*#2 | Stanoveni hloubky CSN EN 13036-1 Povrchy vozovek A, D
makrotextury povrchu
vozovky
19.8% |Stanoveni CSN EN 539-2 Pélené stiesni tasky A, D
mrazuvzdornosti
19.92 | Stanoveni spalného tepla | CSN EN ISO 1716, Stavebni vyrobky A,D
kalorimetrickou metodou |mimo ¢l. 7.10
19.10" | Stanoveni propustnosti CSN EN ISO 12572 Stavebni materialy A,D
pro vodni paru — miskova a vyrobky
metoda
19.11? | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 12570 Stavebni materialy A, D
a vyrobky
19.12! | Stanoveni soucinitele CSN 72 7030 Stavebni materidly A,D
difuze vodni pary
19.13" | Stanoveni nasakavosti CSN EN 15801; Porézni anorganické A, D
CSN EN 16581, materialy oSetfené nebo
¢l. 10.1, 10.2 neosetiené
hydrofobiza¢nimi
ptipravky
19.14! | Stanoveni vodotésnosti CSN EN 16302; Porézni anorganické A,D
CSN EN 16581, materialy oSetfené nebo
¢l. 10.7,10.8 neosetiene
hydrofobiza¢nimi
ptipravky
19.15' | Stanoveni soudinitele CSN EN 15803; Porézni anorganické A,D
difaze vodni pary CSN EN 16581, materidly oSetfené nebo
¢l. 10.3,10.4 neosSetiené
hydrofobiza¢nimi
ptipravky
19.16*? | Stanoveni odolnosti CSN EN ISO 5470-1 Textilie, podlahoviny, A,D
v odéru natéry, laky, sportovni
povrchy, pryzové
granulaty, vyrobky
ze dieva

1

v piipadg, ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového ¢isla oznaceny
hvézdickou, ¢iselny index u poradového cisla zkousky oznacuje ¢islo pracoviste, na kterém se zkouska provadi (identifikace
pracovist’ je uvedena na prvni stran¢ tohoto dokumentu)

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkusebni postupy se pouziva nejnovéjsi platné vydani uvedeného postupu (véetné vsech zmén)
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stupenn volnosti: A — Flexibilita tykajici se materiald/vyrobkia (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se
komponent/parametrti/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody
Laboratof miize modifikovat zkuSebni postupy s uvedenym stupném volnosti v dané oblasti akreditace pfi zachovani principu
méfeni. Neni-li uveden zadny stupent volnosti, nemtize laboratof pro danou zkousku uplatiovat flexibilni pfistup k rozsahu
akreditace.

Vysvétlivky zkratek:

ASTM technickd norma USA

DIN némecka technickd norma

EN evropska norma

FIFA zkusebni postupy fotbalové asociace
CHRL chemické rozmrazovaci latky

ISO mezindrodni norma

MCOV malé Cistirny odpadnich vod

PVC polyvinylchlorid

PVC-U nemekceny polyvinylchlorid
SZ-xx-yy Interni zkuSebni postup
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